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ZKUSEBNI PROTOKOL
AKREDITOVANE LABORATORE
& j. 412602583

Objednavatel: KOVYST, spol. s r.o.
IC: 45476471
Adresa: 2. kvétna 919, 763 61 Napajedla
Vzorek: Lehka otevirena pracovni obuv, barevné provedeni
Zadani: Stanoveni vybranych vlastnosti vyrobku — viz str. 2

Datum prijeti vzorku:  20.11.2016
Vypracoval: Irena Caiiova

Misto a datum vydani:  Zlin, 30. 11. 2016

Ing. Jifi Samsonek, Ph.D.

vedouci akreditované zkuSebni laboratoie

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tpkaji jen vzorkit ndmi zkouSenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!

tel.:+420 577 523 657 e-mail:mordeltova@itczlin.cz www.itezlin.cz
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Popis a identifikace vzorkii:
Vzorky vyrobkii — Lehka oteviena pracovni obuv, barevné provedeni — byly pievzaty ke zkouSeni
a zaevidovany pod ¢:

1521:;3 Eilvi‘ccm Oznaceni vzorku zakaznikem Popis predlozeného vzorku

2583/17 Lehka pracovni — zdravotni oteviena Damska oteviena obuv s barevnym
obuv — barevné provedeni, podeSev usiiovym svrskem a svétle Sedou podesSvi
EVAc (vel. 37 a 38), bézovou podesvi (vel. 38 a
- pantofel LUCY, SABINA, AGATA 40) a éernou podesvi (vel. 38 a 40)
- sandal REGINA, KATARINA, VIOLA

2583-1/17 ustovy potah stélky Sedy Giez usné Sedy

2583-2/17 usiovy potah stélky bézovy ez usné bézovy

2583-3/17 textilni podSivka svrsku bila ez textilu bily

2583-4/17 textilni podSivka svrsku bézova ez textilu béZovy

Zptsob odbéru vzorkii:
Vybér vzorku ur€eného ke zkouskam provedl objednavatel.
Laboratof neruéi za chyby vzniklé nespravnym odbérem vzorku.

Zadani: Zjisténi vybranych parametrti u dodanych vzorki.

Pouzité metody zkouSeni:

Stanoveni pevnosti spoje mezi svrskem a podeSvi podle CSN EN ISO 20344/81.5.2.

Stanoveni specifickych ergonomickych vlastnosti podle CSN EN ISO 20344/81.5.1.

Stanoveni odolnosti obuvi proti uklouznuti podle Interniho piedpisu U-06-01

Stanoveni absorpce energie v oblasti paty podle CSN EN ISO 20344/¢1. 5.14.

Stanoveni pevnosti v dal§im trhani podle CSN EN ISO 3377-2 a CSN EN ISO 4674-1/Metoda B
Stanoveni hodnoty pH podle CSN EN ISO 4045

Stanoveni obsahu Sestimocného chromu podle CSN EN ISO 17075-1
(aktualizace normy CSN EN ISO 17075:2008)

: Stanoveni odolnosti proti odirani podle CSN EN ISO 20344/¢1. 6.12
9. Stanoven{ hustoty podegve podle CSN 62 1405/metoda A
10. Stanoveni odolnosti podesve proti odirani podle CSN 62 1466/metoda A
I1. Stanoveni odolnosti spodku obuvi proti opakovanému ohybu podle CSN EN ISO 20344/¢l. 8.4.

He e e

Podminky zkouSek:
ad 1.-11. Teplota (23+2)° C, relativni vlhkost (50+£5) %

ad 1. Méfena Seda podesev (vel. 37), bézova podesev (vel. 40) a Cernd podeSev (vel. 38)
Podet méfeni: 8, vysledek: aritmeticky primeér

ad 2. Podet zkusebnich osob: 3

ad 3. Stanoveni dynamického soucinitele tieni

Zkusebni kombinace:

keramické dlazdice + roztok laurylsulfatu sodného (SLS) pro zkousku za mokra
Poloha podesve pro zkusebni podminku A: uklouznuti dopiedu na podpatku

Poloha podesve pro zkuebni podminku B: uklouznuti dopfedu na celé ploSe podesve
Meéiena $eda podesev (vel. 37), béZova podesev (vel. 40) a erna podesev (vel. 38)
Podet méfeni: 15 pro kazdou podminku zkousky, vysledek: aritmeticky pramér

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji jen vzorkit ndmi zkousenjch.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!

tel.:+420 577 523 657 e-mail:mordeltova@itczlin.cz www.itezlin.cz
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Podminky zkousek:

ad 4. Meéiena Seda podesev (vel. 37), bézova podesev (vel. 40) a Cernd podesev (vel. 38)
Pocet méfeni: 6, vysledek: aritmeticky primér

ad 5. Podet méieni: nejméné 10, vysledek: aritmeticky primér

ad 6. Podet méieni: 2, vysledek: aritmeticky primér

ad 7. Pocget méfeni: 2, vysledek: aritmeticky pramér

ad 8. Podet méfeni: 6 pro kazdou podminku zkousky, vysledek: nejnizsi zjisténa hodnota

ad 9. Méfena Seda podesev (vel. 37), bézova podesev (vel. 40) a Cerna podeSev (vel. 39)
Podet méfeni: 6, vysledek: aritmeticky primér

ad 10. Méiena Sed4 podesev (vel. 37), bézova podesev (vel. 40) a Cernd podeSev (vel. 39)
Podet méfeni: 6, vysledek: aritmeticky primér

ad 11. Meéiena Seda podesev (vel. 37), béZzova podesev (vel. 40) a Cerna podesev (vel. 39)

Podet zkuSebnich téles: 3, vysledek: nejvyssi zjisténa hodnota

Dalst informace, které jsou vyzadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyzdddni v nasi laboratori.

Misto provedeni zkousek:
Zkousky &. 1 —6 a 8 — 11 byly provedeny v laboratofich ITC — DetaSované pracovisté ¢. 3, ZkuSebna obuvi

a OOP, areal SVIT, 34. budova, 762 17 Zlin.
Zkouska ¢&. 7 byla provedena v laboratofich ITC — Pracovists ¢. 1, tiida Tomase Bati 299, 763 02 Zlin.

Vysledky zkousek:
Vysledky zkousek jsou uvedeny v nésledujici tabulce:
Cv o exs ; v s ... .| PoZadovana .
Meérena veli¢ina Jednotka| Vysledek méFeni | Nejistota” 2) Interpretace
hodnota
CELA OBUV
Konstrukce (spodek obuvi) nelze odstranit bez ) nelze bez S —
- odstranitelnost stélky ) poskozeni obuvi poskozeni obuvi y J
Pevnost spoje mezi svrskem
a podesvi N/mm 4,48 0,15 min. 4,0 vyhovuje
Specifické ergonomickeé
vlastnosti vyhovuje
- vnitini povrch obuvi bez nerovnych, bez nerovnych,
ostrych nebo ostrych nebo
tvrdych ploch tvrdych ploch
- bezpeénost p¥i noSeni nosSeni obuvi bez noseni obuvi
nebezpeci bez nebezpeli
- piizpisobeni zapinani je mozné je mozné
- provedeni ¢innosti:
chiize bez obtizi bez obtizi
chiize po schodech bez obtizi bez obtizi
poklek/podiep bez obtizi bez obtizi
Odolnost proti uklouznuti za -
mokra (podminka A, B)
soudinitel smykového tieni ¥
- kluz dop¥edu na podpatku 0,29 0,01 min. 0,28 vyhovuje
- kluz dopiedu na celé podeSvi 0,39 0,01 min. 0,32 vyhovuje
Absorpce energie v oblasti paty J 38,3 1,4 min. 20 vyhovuje

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji jen vzorkii ndmi zkouSenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovant a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!

tel.:+420 577 523 657 e-mail:mordeltova@itczlin.cz www.itczlin.cz
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Mérena veli¢ina Jednotka| Vysledek méieni | Nejistota” Pﬁ’jgggfaa?)a Interpretace
SVRSEK OBUVI
Pevnost usné v dalsim trhani N 156 19 min. 120 vyhovuje
Pevnost podsivky v dalsim
trhani N
- bila 20,4 0,9 min. 15 vyhovuje
- bézova 20,5 1,6 min. 15 vyhovuje
STELKA S USNOVYM POTAHEM
Stélka Sedda
Hodnota pH ¥ - 3,31 0,02 min. 3,2 vyhovuje
- diferencni cislo - 0,38 0,02 max. 0,7 vyhovuje
Obsah Sestimocného chromu mg/kg <3 - max. 3,0 vyhovuje
Odolnost proti odéru, vznik dér poée:[
- za sucha cykli >25 600 - min. 25 600 vyhovuje
- za mokra >12 800 - min. 12 800 vyhovuje
Stélka béZova
Hodnota pH * - 3,45 0,02 min. 3,2 vyhovuje
- diferencni Cislo - 0,37 0,02 max. 0,7 vyhovuje
Obsah Sestimocného chromu mg/kg <3 - max. 3,0 vyhovuje
Odolnost proti od&ru, vznik dér | pocet
- za sucha cykli > 25600 - min. 25 600 vyhovuje
- za mokra > 12 800 - min. 12 800 vyhovuje
PODESEV

Hustota podeSve g/em? 0,57 0,01 max. 0,9 vyhovuje
Odolnost proti odirani,
relativni ubytek objemu mm?® 128 4 max. 250 vyhovuje
Odolnost spodku obuvi proti
opakovanému ohybu, narist
vpichi po 30 000 ohybech mm 0 - max. 4,0 vyhovuje

Legenda:

D rozgifena nejistota méieni pro koeficient rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdé€leni odpovida

pravdépodobnosti pokryti pfiblizn€ 95%
2 pozadované hodnoty byly piebrany z CSN EN ISO 20347

3 bezrozmérova veli¢ina, fyzikalni rozmér je 1

Upozornéni: Visledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tfkaji jen vzorkit ndmi zkouSenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!

tel.:+420 577 523 657

e-mail:mordeltova@itczlin.cz

www.itczlin.cz
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Interpretace:

Testované vyrobky ,,Lehka otevi‘ena pracovni obuyv, barevné provedeni, podeSev EVAc (pantofel LUCY,
SABINA, AGATA a sanddl REGINA, KATARINA, VIOLA) spliuje ve zkouSenych parametrech
pozadavky, stanovené v CSN EN ISO 20347 ,,0sobni ochranné prostiedky — Pracovni obuv*.

Zkousena obuv ma dobrou odolnost proti uklouznuti za mokra (oznaceni symbolem SRA) a vyborné tlumi
narazy a vibrace pii doslapu.

Interpretaci vysledkii zkousek provedla:
Ing. Marie Ordeltova

LD

Ing. Marie Ordeltova
vedouci ZkuSebny obuvi a OOP

Upozornéni: Visledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tpkaji jen vzorkit ndami zkouSenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!
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